
SCHICHTSTÄRKEN ÜBERSICHT 
Übersicht Dünnbettmörtel nach Schichtstärken

5 bis 20 mm 5 bis 15 mm 2 bis 6 mm

Übersicht Mittelbettmörtel 
nach Schichtstärken

Übersicht Fließbettmörtel 
nach Schichtstärken

K
LE

B
EN

2 bis 10 mm 2 bis 10 mm 2 bis 10 mm2 bis 8 mm 2 bis 10 mm*

* auch als Mittelbett- und Fließbettmörtel verwendbar


